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Begriinte Beldge mit dem TTE-System
Zusammenfassung

Es wird von bisher 3-jdhrigen Versuchen zur Erprobung von Verbund-Rasengitterplatten aus
Recyclingkunststoff in Verbindung mit der Herstellung von begriinten Parkplatzflichen
berichtet. Es hat sich gezeigt, dass mit dem TTE-Verbundsystem selbst bei einer Verlegung im
Kreuzverband eine ausreichende Oberflachenstabilitit ohne eine zusétzliche mineralische
Tragschicht erreicht werden kann. Bei einem bindigen Baugrund mit extrem geringer
Tragfahigkeit ( Ev2-Wert= 7,1 MN/m?) kam es zwar durch Fahrbetrieb zu Verdnderungen in der
Ebenflachigkeit bis zu tolerierbaren 20 mm; dafiir konnte die Qualitit der Vegetation erheblich
verbessert werden.

Bei einem nicht bindigen Baugrund ( Tragfahigkeit Ev2 = 72,0 MN/m?) traten geringere
Oberflichenverdnderungen bis zu 7 mm auf, diesen standen allerdings geringere Qualitdten der
Vegetation gegeniiber.

Bei einer Verlegung der Platten mit Fugenversatz kann davon ausgegangen werden, dass
grundsdtzlich bei Parkplatzflichen fiir PKW-Belastung auf eine mineralische Tragschicht
verzichtet werden kann. Bei entsprechenden Druckbelastungen traten dort bei gering tragfahigem

Baugrund durchschnittlich Setzungen zwischen 5 und 9 mm auf.

Veitshdchheim , 25. Marz 2003

gez. Dr. Walter Kolb
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Begriinte Belage mit dem TTE-System

Zusammenfassung

Es wird von Versuchen zur Erprobung von
Verbund-Rasengitterplatten aus Recycling-
kunststoff in Verbindung mit der Herstel-
lung von begriinten Parkplatzflachen be-
richtet. Es hat sich gezeigt, dass durch das
TTE-Verbundsystem eine ausreichende Ober-
flachenstabilitat ohne eine zusdtzliche mi-
neralische Tragschicht erreicht werden kann.
Bei einem bindigen Baugrund mit extrem
geringer Tragfahigkeit kam es zwar durch
Fahrbetrieb zu Veranderungen in der Eben-
flachigkeit bis zu tolerierbaren 20 mm; dafur
konnte die Qualitat der Vegetation erheb-
lich verbessert werden. Bei einem nicht bin-
digen Baugrund traten geringere Oberfla-
chenveranderungen bis zu 7 mm auf, diesen
standen allerdings geringere Qualititen der
Vegetation gegeniiber. Bei einer Verlegung
der Platten mit Fugenversatz kann davon
ausgegangen werden, dass grundsatzlich bei
Parkplatzflachen auf eine mineralische Trag-
schicht verzichtet werden kann.

Dr. Walter Kolb

Einleitung

Begriinte Beldge fur den ruhenden Verkehr,
inshesondere fiir PKW-Parkplatze und Pflegewege soll-
ten nach anderen Gesichtspunkten beurteilt werden, als
dies im StraBenbau blich ist. Teilweise kénnen zwar
ahnliche Anforderungen abgeleitet werden, nach Mei-
nung des Verfassers allerdings mit erheblich tiberzoge-
nen Mindestwerten fiir die bautechnischen Parameter.

So wird z. B. fur den Baugrund gem. “Merkblatt fir was-
serdurchlassige Befestigungen von Verkehrsflachen*
(FGSV, 1998) unter Hinweis auf die ZTVE-StB (FGSV,
1994) ein Wert von mind. E , = 45 MN/m? fUr die Trag-
fahigkeit und ein Verdlchtungsgrad von mind. D, =095 ge-
fordert. Fir die Tragschichten von Rad- und Gehwegen
gem. ,Merkblatt fir wasserdurchléssige Befestigungen*
(FSGV, 1998) und ZTVT-StB (1995) (FSGV, 1995) werden
Mindesttragfahigkeitswerte von E , = 80 MN/m2 verlangt.

Verbunden mit der bei versicke-
rungsaktiven Beldgen in den an-
gefuihrten Regelwerken genannte
Infiltrationsrate von ca. 270 I/(s x
ha), bedeutet dies bei den meis-
ten Boden eine notwendige Ver-
besserung des Untergrundes
durch Bodenaustausch oder wei-
tere technische Entwasserungs-
malnahmen.

Stark verdichteter Untergrund
und flr den StraRenbau standar-
disierte mineralische Tragschich-
ten wirken sich auf die Vegetati-
on begriinter Beldge negativ
aus. So kommt es bei diesen
nahezu ausschlieRlich nach tech-
nischen Gesichtspunkten konzi-
pierten Bauweisen sehr rasch zu
Trockenschaden und reduzierter
Regenerationsfahigkeit der

Einbau eines nicht bindigen Untergrundmaterials auf der Versuchsflache. Pflanzen. Der Wurzelraum bleibt
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Tab. 1:

Baugrund:

Variante A =

Solche Submissionsergebnisse 16sen oft Uberraschtes Staunen aus

bindig, Bodenart U,fs nach DIN 18196
Tragfahigkeit EV, = 7,1 MN/m?, ki -Wert = 10° m/s

Variante B =

nicht bindig, Bodenart G,ms nach DIN 18196

Tragfahigkeit 72 MN/ m?, k; -Wert = 102 m/s

Ausgleichsschicht:

Splitt 2 -5 mm

, Dicke 2 -3 cm

Plattenart:

TTE — Rasengi

tter 50/50/6,3 cm

Recycling-Mischkunststoff mit Nut-Federsystem, Verlegung mit Kreuzfuge

Kammerfillung:

Variante A =

nicht bindiger Oberboden
Bodengruppe 2 nach DIN 18915

Variante B =

Recycling-Splitt- Kompost
90 % Recycling-Splitt 2 — 8 mm

10 % Fertigkompost 0 — 10 mm

Ansaat:

RSM 5.1 35 g/m” im August 2000

Dingung:

N-Basis 20 g/m°, 3 Gaben/Jahr

Mahen:

6 — 8 Arbeitsgange/Jahr

Wassern:

Bei Bedarf nach langerer Trockenheit (2 — 3 Wochen)

ParzellengréRe:

5,00 x 5,00 m,

2-fache Wiederholung

Belastung:

PKW regelmaRig, Radlader einmalig

Messungen und
Bonituren:

Ebenflachigkeit bei 1,5; 3,0 und 4,5 m Fahrbahnabstand, Narbendichte in %

Vitalitét der Vegetation 1 = sehr gering 9 = sehr hoch
Trockenschaden 1 = keine Schaden 9 = Schaden sehr hoch

fast ausschlieBlich auf die Fugenfullung beschrénkt. Die
biologische Reinigungskraft flr das Sickerwasser solcher
Beldge darf als gering erachtet werden.

hohe Tragfahigkeit und Lagerungsdichte des Unterbaues
bzw. Untergrundes kénnten dann die vegetationstech-
nischen Voraussetzungen wesentlich glinstiger gestal-

tet werden.
In diesem Zusammenhang erscheint es lohnend, Bau-
weisen fir begriinte Beldge zu erproben, die ihre Tragfa-
higkeit vorwiegend aus einem konstruktiv bedingten
Verbund in der Deckschicht und der daraus resultieren-
den Lastverteilung beziehen. Unter Verzicht auf eine

Fugenverfullung nach dem Verlegen auf 2-3 cm Ausgleichsschicht.
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Versuchsanstellung

In einem Versuch soll derzeit an der Bayerischen Landes-
anstalt fir Weinbau und Gartenbau in Veitshdchheim
Uberpriift werden, ob durch Einbindung des Baugrundes
in den vegetationstechnischen Aufbau die Leistungsfa-
higkeit der Rasengraser verbessert werden kann. Dazu
wurden unter Benutzung des TTE-Systems der Firma
Hibner-Lee Parkplatze mit ganzjéhrig taglicher Benut-
zung (ohne Wochenende und Ferien) bei geringem tag-
lichem Fahrzeugwechsel angelegt. Die Versuchsbedin-
gungen sind in Tab. 1 enthalten. Im Gegensatz zu den
konventionellen Bauweisen bei Rasengittersteinen wur-
de bei der Versuchsanstellung grundsétzlich auf die An-
lage einer mineralischen Tragschicht verzichtet. Aufla-
gen an der Unterseite der starren Stege in Verbindung
mit einem umlaufenden Verbundfalz sollen eine groR-
flachige Verteilung der Auflast ermdglichen, so dass
auch auf gering tragfahigem Baugrund bei Befahrung
die notwendige Oberflachengenauigkeit erhalten bleibt.

Die ausgewahlte bindige Baugrundvariante wies zum
Zeitpunkt des Einbaues der Verbundplatten eine extrem
niedrige Tragfahigkeit von E , = 7,1 MN/m? auf, die nicht
bindige Baugrundvariante erfillte hingegen mit E , = 72 MN/m?
die gem. ZTVE-StB (1994) geforderte Tragfahigkeit.

Fir die Erhaltung der Regenerationsfahigkeit der Gréser-
pflanzen wurde ein Vorteil dahingehend erwartet, dass
Wasser bei Trockenheit auch kapillar aus dem Baugrund

verflighar bleibt. Damit soll die Durchwurzelungstiefe
erhoht und der Pflegeaufwand besonders fur die Bewas-
serung minimiert werden.

Ergebnisse E
z

Alle nachfolgend aufgefiihrten Ergebnisse sind vor dem
Hintergrund einer Belastung zu sehen, die Gblicherweise
die flir begriinte Belage zulassige Benutzungsfrequenz
Ubersteigt. Insofern erfolgte die Untersuchung unter er-
schwerten Bedingungen.

- Flachendeckung der Rasennarbe

Die Versuchsergebnisse zur Flachendeckung der Rasen-
narbe sind in der Abb. 1 enthalten. Unschwer lasst sich
erkennen, dass durch die Nutzung des bindigen Bau-
grundes in erheblichem Malie die Dichte der Rasennar-
be verbessert wird. So konnte trotz der intensiven Be-
fahrung auf den Flachen eine projektive Bedeckung von
annéhernd 80 % erreicht werden. Bei dem wesentlich
durchléssigeren Baugrund aus nicht bindigem Boden
betrégt die Narbendichte lediglich 60 %. Die unterschied-
lichen Substrate der Kammerfillung hatten praktisch

100
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0 T T T
Baugrund Baugrund Kammerfillung Kammerfillung
bindig nicht bindig nicht bindiger Recycling-Splitt-
Oberboden Kompost-Gemisch

Abb. 1:  Mittlere Dichte der Vegetation in % im Verlauf von 3 Jahren in Abh&ngigkeit von Baugrund und Kam-

merflllung
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keinen Einfluss auf die Narbendichte. Der verwendete
sandige Oberboden und das Recyclinggemisch erbrach-
ten annahernd gleiche Dichtewerte in Héhe von ca. 70 %.

- Trockenschaden

Auch bei diesem Parameter prasentieren sich die Parzel-
len mit dem bindigen Baugrund deutlich besser als die
der nicht bindigen Variante. Inshesondere zeigen sich
bei langerer Trockenheit bei dem bindigen Baugrund nur
in geringem MaRe Trockenschaden; bei dem sandigen
Untergrund sind diese aber als hoch zu bezeichnen, wie
die Abb. 2 deutlich macht.

Der Einfluss der beiden Stoffe fur die Kammerfilllungen
macht sich — wie bei der Narbendichte — kaum bemerk-
bar. Trotz der geringen Wasserdurchlassigkeit des bindi-

gen Baugrundes konnten bisher auch keine Schaden durch
Wasserrlickstau beobachtet werden. Offensichtlich reicht
die Durchlassigkeit der Kammerfillungen aus, um pflan-
zenschadliches Uberschusswasser zunachst von der Ober-
flache abzuleiten und zeitverzdgert an den Untergrund

abzugeben.

Bei den Versuchsflachen waren alle Parzellen in Parkplatz-
groRe durch Trennstreifen ohne Begriinung hergestellt
worden. Diese deutliche Markierung bedingt einerseits
zwar eine ginstige Raumausnutzung, fihrt aber anderer-
seits zu einer extremen Belastung in der Fahrspur, wie
sich auch im Versuch gezeigt hat.

Im Einzelfall kénnte in diesem Zusammenhang bei gro-
Beren Flachen unter Inkaufnahme einer geringfiigig
verminderten Aufnahmekapazitat auf eine Markierung
verzichtet werden, um die Fahrbelastung besser tber die
Flache zu verteilen.

- Vitalitat der Vegetation

Wie aus den Daten der Abb. 3 hervorgeht, weisen die
Graserpflanzen der Vegetation bei dem bindigen Bau-
grund eindeutig Vorteile gegeniiber dem nicht bindigen
Baugrund beziiglich der Vitalitat auf. Besonders deutlich
wird dies aus den Werten im niederschlagsarmen Vege-
tationsjahr 2001. Aber auch im niederschlagsreicheren
Vegetationsjahr 2002 zeigten sich — wenngleich in ge-
ringerem Ausmal} — bessere Bonituren bei der Vitalitat
der Graserpflanzen. So konnte in den Jahren 2001 und
2002 ein Bonituranteil fir sehr hohe Vitalitat (Note 9)
bei dem bindigen Baugrund von ca. 25 bzw. 32 % er-
reicht werden, wahrend dieser Wert bei dem Vegetati-
onshestand auf nicht bindigen Baugrund véllig fehlt.

- Ebenflachigkeit

Nach einer nunmehr 2-jahrigen Benutzungsdauer kén-
nen erste Erfahrungen mit der MaBhaltigkeit der Test-
flachen dargestellt werden. Die Messergebnisse fiir die
Ebenflachigkeit bei 1,5, 3,0 und 4,5 m Fahrbahnabstand

Trockenschaden
[6)]

3
3,5
1 T
Baugrund Baugrund
bindig nicht bindig

Boniturnote: 1 = keine Schaden, 9 = Schaden sehr hoch

5
Substrat Substrat Recycling-
Oberboden Splitt

Abb. 2:  Mittlere Trockenschaden im Versuchsverlauf (2001 - 2002)
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Abb. 3:  Anteile der Boniturnoten mit ausreichender, hoher und sehr hoher Vitalitat in % von 2001 - 2002

mit 2,50 m Lattenl&nge quer zur Fahrtrichtung enthélt
die Abb. 4.

Erwartungsgemé&Rl bleiben die Abweichungen bei dem
nicht bindigen Baugrund im Durchschnitt aller Messun-
gen absolut im Toleranzbereich, der bei einer Lattenlén-
ge von 4,0 m 10 mm betrdgt (DIN 18318). Alle Mess-
stellen weisen &hnliche Werte zwischen 3 und 6 mm

auf. Gravierende Veradnderungen im Verlauf der Jahre
sind nicht erkennbar. Insofern kann festgestellt werden,
dass bei einem nicht bindigen Untergrund unter ver-
gleichbaren Bedingungen eine mineralische Tragschicht
entfallen kann, ohne die gem. DIN 18318 geforderte
Ebenfl&chigkeit von 10 mm zu gefahrden.

25
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Baugrund Baugrund Baugrund
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Abb. 4: Ebenflachigkeit TTE Rasengitterplatten in mm bei verschiedenen Fahrbahnabstéanden

(Versuchsergebnisse 2000 - 2002)
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Von besonderem Interesse erscheint aber die Ebenfla- Konsequenzen

chigkeit bei dem bindigen Baugrund, der aufgrund sei-

ner Kornverteilung mit einem E ,-Wert von 7 MN/m?2 Die bis dato ermittelten Versuchsergebnisse wurden
zum Zeitpunkt der Herstellung der Belage extrem nied- zum Anlass genommen, auf vier Versuchsparzellen mit
rig lag. Bei einer Bodenpressung von 0,007 kN/cm?2 bindigem Baugrund in Abanderung vom Versuchsplan
(0,7 kg/cm2) war bereits der Messbereich der Eindruck- stabilisierende MafRRnahmen zu erproben, die einerseits
tiefe von nahezu 20 mm erreicht. zu einer Verbesserung der Lastverteilung fihren sollten,

aber trotzdem die Nutzung der Qualitat des Baugrundes

Betrachtet man die Ebenflachig-
keitswerte fir die verschiedenen
Messstellen auf der Oberflache der
Rasengitterplatten, so wird deut-
lich, dass sich vor allem an der
1,5 m-Marke — die durch den
Fahrbetrieb praktisch doppelt be-
lastet wird — die Werte von ur-
springlich 10 mm auf 13,8 mm
erhoht haben. Damit werden die
in der DIN 18318 festgelegten
Anforderungen nicht eingehalten.
Gleiches gilt teilweise auch fur die
Ergebnisse an der 3,0 m-Marke,
wahrend bei der 4,5 m-Marke kei-
ne unzuldssigen Abweichungen
aufgetreten sind.

Allerdings erscheinen die Ergeb-
nisse insgesamt durchaus akzep-
tabel, wenn man berticksichtigt,
dass bei Schotterrasenflachen
eine Ebenflachigkeit von 30 mm
auf der 4 m-Latte zulassig ist.

Flachendeckung der Vegetation auf nicht bindigem Baugrund im Herbst 2001.

Baugrund bindig - Mittelwerte trocken und nass

Setzung [mm]

Fugenversatz Fugenversatz + Geovlies

W trocken W nass (nach 90 mm Niederschlag)

Abb. 5: Bleibende Setzung in mm nach Plattendruck mit 0,05 kN/cm2 Bodenpressung
(Vergleich: PKW-Auflast ~ 0,02 kN/cm2)
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Flachendeckung der Vegetation auf bindigem Baugrund im Herbst 2001.

flir die Vegetation sicherstellen. Dazu wurde jeweils
eine Variante im Fugenversatz mit einem zusatzlichen
Geovlies bzw. ohne Geovlies hergestellt. Die tbrigen Ver-
suchsbedingungen blieben unveréndert.

Bisher sind bei diesen Aufbauten durch Fahrbetrieb kei-
ne Ebenfl&chigkeitswerte tiber 10 mm aufgetreten. In-
sofern ist festzustellen, dass selbst bei extrem niedriger
Tragfahigkeit des Baugrundes unter Berlcksichtigung
der Verlegart mit Fugenversatz bzw. zusatzlicher Auflage
eines Geovlieses unter der Ausgleichsschicht auf eine
mineralische Tragschicht verzichtet werden kann.

Erhértet wird diese Feststellung auch durch einen Plat-
tendruckversuch auf der Oberflache. Die Ergebnisse ent-
hélt die Abb. 5. Die Druckversuche wurden zunéchst bei
Bodenfeuchte — in der Graphik als trocken bezeichnet —

Kammerfullung und Baugrund werden zum Wur-
zelraum.

durchgeflhrt. Die Bodenpressung von 0,05 kN/cm2 flhr-
te zu Setzungen zwischen ca. 5 und 6 mm. Nach einem
24-Stundenregen von 90 mm wurden Setzungen zwi-
schen 7 und 8 mm beobachtet. Bedeutsame Unterschie-
de zwischen der Variante ,Fugenversatz* und ,Fugenver-
satz + Geovlies” konnten nicht festgestellt werden.

Die genannten Eindrucktiefen erscheinen durchaus to-
lerierbar und liegen sogar im Zulassigkeitsbereich der
DIN 18318 ,Verkehrswegebauarbeiten — Pflasterbeléage,
Plattenbelage, Einfassungen“ (DNA, 2000), die eine Ab-
weichung von der Sollhdhe von 2 cm zul&sst, bzw. eine
Ebenfl&chigkeit von 1 cm auf 4 m Lattenabstand fordert.

Vergleichsmessungen auf konventionellen Beton-Pflas-
terbelagen mit und ohne Verbund auf Baugrund mit E -
Werten zwischen 20 und 70 MN/m2 bei 25-30 cm di-

TTE-Rasengitter im Fugenversatz im Sommer
2002.
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cker mineralischer Tragschicht und 5 cm Ausgleichs-
schicht ergaben Setzungen von 1-1,5 mm bei einer Bo-
denpressung von 0,05 kN/cmz2,

Hinweise fir die Praxis p

AN

Aufgrund der Versuchsergebnisse ist festzustellen, dass
Rasengitter der untersuchten Art sehr gute Vorausset-
zungen fir vegetationsorientierte Bauweisen bei Park-
platzen mitbringen. In jedem Fall kann fir solche Belas-
tungen bei einem nicht bindigen Baugrund auf eine mi-
neralische Tragschicht verzichtet werden.

Nach unserer Einschatzung dirfte bei bindigen Bdden
ein E -Wert von 10 MN/m?2 ausreichen, um PKW-Park-
platze sicher zu stabilisieren. Die Verdichtung des Unter-
grundes sollte dann aber eine Lagerungsdichte von 85 — 90 %
Proctordichte nicht Gberschreiten. Es wird empfohlen,
die Platten im Fugenversatz zu verlegen, die zusatzliche
Verwendung eines Geovlieses erscheint nicht erforder-
lich Die bisherige Untersuchung hat gezeigt, dass es sich
lohnt, Uber alternative Bauweisen nachzudenken, die
nicht nur bautechnische Belange zum Inhalt haben,
sondern auch vegetationstechnische Kriterien bertick-
sichtigen. Auf diesem Gebiet besteht sicher noch erheb-
licher Forschungshedarf.
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